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EMENTA

Fundamentos de degradacdo e estabilizacdo de polimeros. Métodos de teste de
envelhecimento e a predicdo da vida atil de um polimero. Degradacao e estabilizacdo de
polimeros de engenharia. Estrutura, degradagcdo e estabilizacdo de polimeros clorados.
Selecdo de estabilizantes para elastébmeros. Polimeros foto- e biodegradaveis. Reciclagem de
termoplasticos.

CONTEUDO PROGRAMATICO

PARTE 1 - FUNDAMENTOS DE DEGRADACAO E ESTABILIZACAO DE POLIMEROS

1.1. Organizagao molecular e morfologia de polimeros;
1.2. Degradacao termo-oxidativa,

1.3. Processos fotoquimicos de degradacéo;

1.4. Processos de despolimerizacao.

PARTE 2 — METODOS DE TESTE DE ENVELHECIMENTO E A PREDICAO DO TEMPO DE
VIDA UTIL DE UM POLIMERO

2.1. Métodos térmicos (analise termogravimétrica & calorimetria diferencial de varredura,
quimioluminescéncia);

2.2. Deteccdao de radicais por espectroscopia de ressonancia paramagnética eletronica;

2.3. Predicdes do tempo de vida til por envelhecimento térmico acelerado;

2.4. Métodos de desgaste acelerado e ao ar livre.

PARTE 3 - DEGRADACAO E ESTABILIZACAO DE POLIMEROS DE ENGENHARIA

3.1. Degradacéo térmica;

3.2. Degradacéo e desenvolvimento de cor durante o processamento;
3.3. Estabilizantes térmicos;

3.4. Fotodegradacdo;




© UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
a CENTRO DE CIENCIAS TECNOLOGICAS — CCT
UDESC  PROGRAMA DE POS-GRADUAGAO EM QUIMICA — PPGQ

3.5. Estabilizantes contra a radiacdo de alta energia;
3.6. Degradagéo e estabilizagdo de fibras;
3.7. Desgaste abrasivo.

PARTE 4 - ESTRUTURA, DEGRADACAO E ESTABILIZACAO DE POLIMEROS CONTENDO
CLORO

4.1. Poli(cloreto de vinila);
4.2. Poli(cloreto de vinilideno);
4.3. Estabilidade térmica.

PARTE 5 — SELECAO DE ANTIDEGRADANTES PARA ELASTOMEROS

5.1. Degradacéo das borrachas;
5.2. Antiozonantes;
5.3. Antioxidantes.

PARTE 6 — POLIMEROS BIODEGRADAVEIS

6.1. Processos de biodegradacao;
6.2. Poli(alfa-hidroxi-acidos);
6.3. Blendas de polimeros bioabsorviveis.

PARTE 7 — RECICLAGEM DE POLIMEROS

7.1. Introducéo: Gerenciamento de residuos poliméricos;

7.2. ldentificacao de plasticos no meio-ambiente;

7.3. Reciclagem de poli(tereftalato de etileno) — PET,;

7.4. Reciclagem de poli(cloreto de vinila) — PVC;

7.5. Reciclagem de acrilicos;

7.6. Reciclagem de espumas de poliuretano;

7.7. Reciclagem de poliolefinas;

7.8. Compatibilizagéo de blendas de plasticos reciclados;

7.9. Reciclagem de plasticos pelo Processo Texaco de Gaseificagao.
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