TESES DE DOUTORADO

As Teses de Doutorado do PGCEM podem ser acessadas via Sistema Pergamum,
em http://www.pergamumweb.udesc.br/biblioteca/index.php
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86 Brandt Nao-Linear Elastico e Viscoelastico 23/02/2024 Pablo Andres Munoz Rojas
Fracionario.
Geopolimero com Adigdo de Dregs
Ligia Vieira Maialcomo Alternativa de Material para Marilena Valadares
85 o . 07/02/2024
Siqueira Reparo em Estruturas de Cimento Folgueras
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32 Ricardo  Ritter — deNanocompositos de Matriz Polimérica 15/12/2023 Luiz  Antonio  Ferreira
Souza Barnasky no Limiar de Percolagdo de Interfase. Coelho
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80 Jailson da Silva Titinio Beta Metacsiavel Ti-35Nb- 24/08/2023 Athos Henrique Plaine
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Uchoa e
fertilizante.
Efeito do Niobio ¢ da Temperatura de
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76 . de Titanio em Ambiente Bio-16/12/2022 |Julio Cesar Giubilei Milan
Zappelino .
Simulado.
75 Lle.ge Priscila Sledz Sintese e Caracterizagdo de Poliésteres 30/11/2022  Sérgio Henrique Pezzin
Reinert de Resveratrol.
Aline Medeiros Propriedades opticas e elétricas de
74 . filmes multifasicos TiNx/TiOy e Nb-21/11/2022 Luis Cesar Fontana
Morais . .
TiNx/TiOy.




Leticia Trezecik Sintese de Calcio-pirovanadato via
73 . método Pechini para anodo em227/09/2022 |Daniela Becker
Silvano . P
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Analise Numérico-Experimental do
Diceo Alves Escoamento de Polimeros em Moldes Paulo Sergio Bervin
72 icg de Injecio: Estudo Acoplado das08/08/2022 e g
Linzmeyer . Zdanski
Etapas de Preenchimento e
Solidificag@o.
Contribuigdes na  aplicagdo  do
71 Elias Inacio Jagiello [EMSFEM em problemas envolvendo27/07/2022 Pablo Andrés Muioz Rojas
trelicas planas.
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hidroxiapatita/colageno tipo I como
70 Cristiane Savicki sistemas de bioativagdo e liberagdo20/06/2022 |Enori Gemelli
dos  antibidticos  doxiciclina ¢
cefalexina.
Geragdo de Camadas de Oxidos de
69 Paula Fin Ferro em Acos Elétricos através de/16/12/2021 |Luis César Fontana
Plasma Bipolar Pulsado.
Calibracdo em Sistemas Abertos de
68 Guilherme de Faveri Correlagio de Imagem Dlglt:‘d (D.l(.:) 24/06/2021 Ricardo Pedro Bom
por Superficies Polinomiais
Interpoladas.
Metodologia para Avaliagdo de Fadiga
67 Julio Fabio Scherer |5 Torgao de Me}tenals Co'mp 0s1t0s01/06/2021 Ricardo Pedro Bom
de Resina Epoxi com Fibras de
Bambu.
Vanessa  Mendon aNanocompc')sitos de Polianilina e
66 “Ti02: Sintese, Caracterizagdo ¢28/05/2021 |Sérgio Henrique Pezzin
Mendes Vargas . o,
Propriedades Fotocataliticas.
Desenvolvimento de uma Metodologia
A . Numérica  para  Simulagdo  de Paulo Sergio Berving
65 Julio César Tomio . - 28/05/2021 .
Escoamentos Viscoelasticos de Zdanski
Polimeros.
Agente Inibidor Aditivado para
Maressa Budal ArinsEvitar Penetragdo de Vapor de Zinco Marilena Valadares
64 : e 25/05/2021
Bruno em Revestimento Refratario Silicoso Folgueras
de Forno Indugéo a Cadinho.
Teresa Tromm Funcionalizagdo de Nanotubos de
63 Carbono por Plasma utilizando 12/04/2021 |Daniela Becker
Steffen .
Compostos Organicos.
Marcos Antonio Desenvolvimento de Solugoes
62 Alternativas na Analise de Tensodes de(30/03/2021 Miguel Vaz Jinior
Rebello .. R
Materiais Anisotropicos.
. i Esfoliagdo de grafite através de
61 Ehsa' Hel.len Segundo descargas  elétricas pulsadas em?26/03/2021 Daniela Becker
Dominoni . .
diferentes meios aquosos.
Cermets de Carbeto de Niobio Ligados
60 Evandro Dematté ao Niquel e Ni3Al desenvolvidos por12/03/2021 Cesar Edil da Costa
Metalurgia do Po.
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NOME TiTULO DATA
. Propriedades dielétricas de perovskitas
dD;gﬁlj; Washington duplas LTO obtidas pelo método dos11/02/2021
precursores poliméricos.
Desenvolvimento de Estrutura
Polimérica de Imobilizagdo
Danicla Queiroz Microbiana, para Remogao de Matéria
Damasceno Organica, Nitrogénio e Fosforo, em/11/12/2020
Sistemas de Tratamento Biologico de
Esgoto Doméstico - Viabilidade
Técnica e Ambiental.
Modelo de Regressao para Analise de
Desempenho de Concreto Compactado
Valeria Bennack com Rolo com Adi¢do de Cinzas de05/11/2020

Madeira como Sub base de Pavimento
Rigido Rodoviario.

Marcos Giovani Efeito da Ndo Linearidade Estrutural
Dropa de Bortoli na Determinacdo do Fator de30/06/2020
p Intensidade de Tensao Critico.

Desenvolvimento ¢ Estudo do
Mecanismo de Disparo de Sistemas
Epoxidicos Hibridos
Autorregeneraveis.

Sara Ferreira da Costa 29/05/02020

Sintese e Caracterizacdo de Filmes
Julia Lopes da SilvaCompositos de Oxido de Grafeno e

Gascho Nanofios de Prata/Poli(3- 15/05/2020
Hexiltiofeno).
Sintese de pigmentos inorganicos Zn2-

Amanda Caroline nMnSiO4 (M:Cq, Ni): avaliagdo d.a

Martin estrutura e estabilidade de cor a partir/02/03/2020

da substituicdo da silica comercial por
areia descartada de fundigdo (ADF).

de
para/10/12/2019

Elaboragao e Caracterizagdo
Biomateriais Nanocompositos
Aplicagdo como Substituo Osseo.

Pricyla Corréa

Efeito da incorporagdo de rejeitos de

. indut fi 1
Sander Bicalho Frade indu ores de ornos @ canal nas
propriedades e microestrutura de

refratarios MgO-AI1203-Si02.
Efeito de cinzas volantes, escéria de

30/09/2019

Samoel Schwaab alto forno e  ativadores nas 30/09/2019
propriedades de cimentos
geopoliméricos.

Obtengdo da liga zamac 2 via

metalurgia do pd e consolidada por

~ ~ 06/09/2019
extrusao e conformagdo a quente

Kamila Kazmierczak

(fahp)
Formacdo de camadas compostas
Alexandre Galiotto ~ Produzidas ——por - tratamento)y ;¢4
termoquimico de boro-carbo-
nitretagao.

Influéncia da estrutura quimica e do

grau de cristalinidade de diferentes
poliamidas nas propriedades de/07/08/2019
nanocompositos com nanotubos de

carbono.

Michele Regina Rosa
Hamester

PROFESSOR

ORIENTADOR
Marilena Valadares
Folgueras

Luiz Veriano Oliveira Dalla
Valentina

Luiz Veriano Oliveira Dalla
Valentina

Renato Barbieri

Sérgio Henrique Pezzin

Sérgio Henrique Pezzin

Marilena Valadares
Folgueras

Nelson Heriberto Almeida
de Camargo

Sivaldo Leite Correia

Sivaldo Leite Correia

César Edil da Costa

César Edil da Costa

Daniela Becker
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Marindia Decol

Controle da localizagdo seletiva do
hibrido diéxido de titanio/nitreto de
boro hexagonal em blendas de poli(e-
caprolactona)/poli(acido latico) via
sequéncia de mistura

12/07/2019

Daniela Becker

45

Oscar Khoiti Ueno

Argamassas  Geopoliméricos com
Adi¢do de Areia de Fundigdo
Dercartada. Uma Alternativa para o
Destino dos Residuos Gerados na
Industria de Fundigéo.

08/07/2019

Marilena Valadares

Folgueras

44

Ivandro Bonetti

Desenvolvimento e caracterizagdo de
revestimento a base de FeNbC
depositado por aspersdo térmica
chama a po6 sobre o ago AISI 1020.

20/05/2019

Julio Cesar Giubilei Milan

43

Francisco Alfaro

Variagdo isotérmica da
magnética de filmes
multicamadas de Gd/GdN.

entropia
finos

26/04/2019

Luis César Fontana

42

Dani Prestini

Avaliagdo de erros na simulagdo do
problema de condugdo de calor
anisotropica através do método de
volumes  finitos  baseado  em
elementos.

19/03/2019

Miguel Vaz Janior

41

Renata Hack

Influéncia de nanofios de prata em
nanocompositos poliméricos
reforgados com nanoparticulas de
carbono.

15/03/2019

Sérgio Henrique Pezzin

40

Roger Hoél Bello

Nanocompositos de matriz polimérica
termofixa reciclavel

20/02/2019

Luiz Antonio Ferreira

Coelho

39

Rivio Arturo Ramirez

Solidifica¢@o direcional controlada do
aluminio comercialmente puro 99,7%
aplicado em rotores de indugdo do tipo
"gaiola de esquilo" para obtencdo de
uma estrutura colunar.

31//08/2018

Guilherme Ourique Verran

38

Priscila Ferraz

Franczak

Sintese e caracterizagdo de uma matriz
nanoestruturada de Fosfato de Calcio
Hidratado: elaboragdo de biocimentos
Nanoestruturados e avaliagdo da
neoformag¢do odssea dentro de um
sistema guiado InVivo.

30/08/2018

Nelson H. Almeida Camargo

37

Bruna Louise da silva

Efeitos da adigdo de Copolimeros
Triblocos e nanoparticulas de carbono
nas propriedades de uma resina Epoxi.

27/08/2018

Luiz Antonio Ferreira

Coelho

36

Antonio  José  dos

Santos

Avaliagao das propriedades mecanicas
e do ciclo de vida de Blendas PP/PHB

07/06/2018

Luiz Veriano Oliveira Dalla
Valentina

35

Amanda  Rodrigues
Jerénimo Siebert

Sintese hidrotermal de zeolita ZSM-5
a partir da cinza da casca de arroz.
Aplicagdo a efluentes industriais.

26/03/2018

Marilena Valadares

Folgueras

34

Eduardo Luis Gaertner

Caracterizagdo da fadiga por fretting
em chapas finas de aco inoxidavel.

11/12/2017

José Divo Bressan
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Marcia Bar Schuster

fratura

Tenacidade a
nanocompositos de matriz epoxi com
nanoparticulas de carbono.

cm

04/12/2017

Luiz Antonio Ferreira

Coelho

32

Sabrina Bodziak

Efeito da microestrutura do ago
maraging 300 no desgaste em pegas
fabricadas por fusao seletiva a laser.

10/11/2017

Luiz Veriano Oliveira Dalla
Valentina

31

Maria Elisa Philippsen
Missner

Filmes finos de TiO2 obtidos por
oxidagdo de camadas de Ti metalico
depositados sobre substratos de vidro.

10/11/2017

Luis César Fontana

30

Jean Carlos Hoepfner

Nanocompositos de Polivinilbutiral
reforgados com nanotubos de grafeno
e nanoplateletes de grafeno via
polimerizag@o "In situ".

31/08/2017

Sérgio Henrique Pezzin

29

Thais de Jesus Schmitt

Analise do efeito das variaveis de
sintese de pigmentos vitroceramicos
do sistema LZSA na estabilidade de
pigmentos ceramicos.

11/08/2017

Marilena Valadares

Folgueras

28

Cleide Vieira

Fadiga e identificacdo dos parametros
da relagdo constitutiva monotonica ¢
ciclica da liga de aluminio A356 em
tor¢ao.

27/07/2017

Renato Barbieri

27

Elisangela Aparecida
dos Santos de Almeida

Comportamento tribolégico do ago
rapido sinterizado M2 boretado e
revestido por PVD

10/04/2017

César Edil da Costa

26

Everton Rafael

Breitenbach

Obtencdo de composito de matriz de
aluminio pela adicdo de nidbio e
reforgo de carbeto de boro via
moagem de alta energia

31/03/2017

César Edil da Costa

25

Daiara Floriano da

Silva

caracterizagdo  de
biomateriais de fosfatos de calcio
obtidos  de conchas calcarias
fossilizadas e teste in vitro

Elaboracdo e

09/12/2016

Nelson H. Almeida Camargo

24

Anael
Krelling

Preman

Comportamento tribologico de aco
AISI 1020 boroniobizado

27/10/2016

César Edil da Costa

23

Flavia Costa da Silva

Zamac 2 produzido via técnicas da
metalurgia do po

07/10/2016

César Edil da Costa

22

Tatiane Haskel

Fadiga na liga A356: efeitos da adigdo
de estroncio do tratamento
térmico T6

31/08/2016

Guilherme Ourique Verran

21

Juliano Sadi Scholtz

Densificagdo de plasmas ndo térmicos
proporcionada por aumento na
emissdo de elétrons secundarios dos
cletrodos

25/08/2016

Luis César Fontana

20

Luana de
Vieira dos Reis

Aguiar

Desenvolvimento de pigmento
Wellemita, dopado por Ni e Co,
ceramico pela rota ceramica,
utilizando a silica proveniente da cinza
da casca de arroz

15/08/2016

Marilena
Valadares Folgueras




19

Amanda Souza
Oliveira Pimentel

Desenvolvimento de ADI ligado a

niobio de alta resisténcia

desgaste

ao

14/07/2016

Wilson Luiz Guesser

18

Carine Cardoso dos
Santos

Avaliagdo Técnica ¢ Ambiental de
Pegas de Concreto para Pavimentos
Intertravados Produzidos com
Residuos de Areia de Fundig@o

11/02/2016

Luiz Veriano Oliveira Dalla
Valentina

17

Gisele Maria Leite
Dalmonico

Elaboracdo e caracterizagdo de
biomateriais granulados microporosos
de fosfato de calcio: Teste in vivo em
ovinos.

20/11/2015

Nelson Heriberto Almeida
de Camargo

16

Jailson de Jesus

Tratamentos de  bioativagdo da
superficie do titanio para implantes
dentarios

23/09/2015

Enori Gemelli

15

Ricardo Kirchhof|

Unfer

Estudo da conformabilidade de chapas
de aco if usados na induastria
automobilistica

28/08/2015

José Divo Bressan

14

Wanessa Rejane Knop
Weihermann

Desenvolvilmento de um sistema
epoxidico autorregeneravel utilizando
polidimetilsiloxano amino funcional

21/08/2015

Sérgio Henrique Pezzin

13

Joel Stryhalski

Propriedades oticas e elétricas de
filmes de didxido de titanio dopados
com nidbio

07/08/2015

Luis César Fontana

12

Katiusca Wessler

Miranda

Sintese de copolimeros de l-lactideo
e e-caprolactona para a produgdo in
sitt de compositos com celulose
nanocristalina

07/08/2015

Sérgio Henrique Pezzin

11

Adilson Schackow

Estudo do efeito das caracteristicas de
argilas nas propriedades de
argamassas contendo rejeitos de tijolos
queimados em substitui¢do parcial ao
cimento Portland

14.07.2015

Sivaldo Leite Correia

10

Rinaldo Puff

Estudo de fadiga para materiais
ferrosos com vazios e inclusdes ndo
metalicas

10.07.2015

Renato Barbieri

Fabio Neri

Fabricag@o e estudo de biocompdsitos
obtidos com misturas de hidreto de
titdnio e compostos de calcio e/ou de
nitrogénio para implantes dentarios

10.07.2015

Enori Gemelli

André Olah Neto

Estudo do efeito da deformacdo
plastica sobre a cinética de
transformagao de fase do agco 22MnB5
estampado 4 quente

10.04.2015

Guilherme Ourique Verran

Eduardo Do
Nascimento

Nanodielétrica de matriz polimérica
epoxidica refor¢ada por nanoparticulas
de oxidos metalicos

23.02.2015

Luiz Antonio Ferreira

Coelho

Denilso Palaoro

Desenvolvimento de uma metodologia
experimental para  obtengdo e
caracterizagdo de formulagdes de

compostos de borracha EPDM

24.02.2015

Sivaldo Leite Correia




Sonia Richart Prim

Desenvolvimento de Pigmentos de
Espinélio. Uma Alternativa para Uso
de Residuos de Galnoplastia

20.08.2014

Marilena Valadares
Folgueras

Nelosn Levandowski
Junior

Analise comparativa de diferentes
substitutos 0sse0s sintéticos
microporosos em calvaria de coelhos

14.07.2014

Nelson Heriberto Almeida
de Camargo

Luiz Antdnio Alves

Propriedades oticas de Filmes de
Nireto de Titdnio com Adigdo de
Nidbio Depositados por Triodo-
Magnetron Sputtering

14.07.2014

Luis César Fontana

Helena Ravache
Samy Pereira

Proposta ~ de  Formulagdo  de
Argamassas para Assentamento e
Revestimento de Paredes ¢ Tetos com
Incorporagdo de P6 de Exaustio de
Fundigdo

18.08.2014

Luiz Veriano Oliveira Dalla
Valentina

Eliana Franco

Desenvolvimento de Cermets e
Recobrimentos a Base de Nidbio para
Aplicagdes em Ferramentas

27.06.2014

César Edil da Costa




