
Disciplina Tópico especial: Plasticidade de metais – CH 4  
Ementa: Ensaio de tração simples de metais policristalinos e monocristalinos. 
Deformação cíclica e curvas monotonicas do encruamento. Efeito Bauschinger. 
Equações constitutivas da plasticidade. Influência da velocidade e da temperatura. 
Anisotropia plástica. Textura. Mecânica do continuo: análise das tensões e 
deformações num solido. Tensão e deformação equivalentes. Fenomenologia do 
escoamento plástico. Teoria das discordâncias. Porosidade. Viscoelasticidade e 
viscoplasticidade. Fluência dos Metais. Superplasticidade. Critérios de limite de 
escoamento plástico. Superfícies de escoamento plástico. Regra da normalidade. 
Equações constitutivas da plasticidade: relações tensão-deformação plástica. 
Hipóteses do encruamento isotrópico e cinemático. O potencial plástico. O trabalho 
plástico. Ensaios de conformabilidade dos metais. Diagramas de conformabilidade. 
Instabilidade plástica. Visioplasticidade. 
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