Disciplina Topicos especiais: Tratamentos térmicos e superficiais de ligas ferrosas
-CH 4

Ementa: Transformacoes de fase envolvidas nos tratamentos térmicos de ligas
ferrosas. Tratamentos térmicos industriais: recozimento, normalizacao, témpera e
revenido. Tratamentos superficiais: cementacdo, nitretacao, PVD, CVD, témpera
superficial com laser. Atmosferas de fornos e tratamentos sob vacuo e a plasma.
Equipamentos industriais.
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