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O zinco tem sido utilizado em inimeras aplica¢des industriais, principalmente na galvanizagao
do ago ou ferro, onde os protege da oxidacdo. As ligas de zinco para fundi¢do sdo divididas em
hipereutéticas e hipoeutéticas. As hipoeutéticas possuem quantidade de aluminio inferior a 5,1%
em peso e sdo conhecidas como Zamac. Dentre estas, tem-se a liga Zamac 2, que ¢ amplamente
utilizada na fabrica¢ao de componentes mecanicos. Ela é representada pela liga ternaria Zn4Al3Cu,
e serd objeto de estudo deste trabalho, uma vez que apresentam uma Otima combinacgdo de
propriedades fisicas e quimicas, além de boa resisténcia a corrosao, baixo ponto de fusao, excelente
fundibilidade e custo relativamente baixo. Assim, no intuito de melhorar ainda mais tais
propriedades, estas ligas podem ser utilizadas como matriz na pesquisa de compdsitos reforcados
com materiais ceramicos, como o carbeto de silicio (SiC). Deste modo, objetivo majoritario da
pesquisa ¢ avaliar o efeito do reforco no composito em fun¢do dos melhores resultados para
propriedades como dureza, coeficiente de atrito € volume de material removido.

Utilizando-se a técnica de moagem de alta energia pela metalurgia do pd, foi possivel obter as
ligas Zamac 2, composta por 93g de po6 de zinco, 4g de p6 de aluminio, 3g de p6 de cobree 1,5 g
de po de acido estearico. Posteriormente foi adicionado quantidades de 3 e 5%p de reforgo de SiC.
A compactacdo das amostras foi obtida pela prensagem uniaxial a frio e a consolidagdo pela
prensagem ou conformagdo a quente. Parte das amostras foram submetidas ao tratamento térmico
de homogeneizacao a 240°C por 2h, seguido por t€émpera em dgua e entdo envelhecimento artificial
a 180°C.

Através da medicdo da microdureza antes e apds o tratamento térmico, pode-se verificar a
efetividade do processo de obten¢do das amostras. A medida ¢ indicada em escala Vickers (HV)
por um microdurémetro configurado com carga de 0,5kgf, aplicada durante 10 segundos. Para
determinar o coeficiente de atrito e do material removido, as amostras foram submetidas a um
ensaio de desgaste por deslizamento sem lubrificacdo no equipamento pino-sobre-disco acordo
com a norma ASTM G99/17. O ensaio foi realizado com uma carga de 5N e raio da pista 6mm.
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Assim, o tribdmetro fornecera o valor da for¢a de atrito, obtendo-se posteriormente o coeficiente
de atrito enquanto o volume de material removido serd calculado com o auxilio software
MountainsMap®.

Com a obten¢ao das amostras concluida, foram realizadas as analises microestruturais antes ¢
depois do tratamento térmico utilizando-se o microscopio Optico, o microscopio eletronico de
varredura (MEV-FEG) e a espectroscopia por energia dispersiva (EDS). Para isto, os corpos de
prova foram preparados com corte, lixamento, polimento e ataque quimico.

Os resultados experimentais de dureza e coeficiente de atrito estdo mostrados a seguir.
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Fig 1: Dureza Vickers (HV0,5) para todas as condi¢oes experimentais.
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Fig 2: Coeficiente de atrito obtido no ensaio de deslizamento.

Pode-se observar que a amostra de 5% apresentou um comportamento tribologico superior
as demais condi¢des experimentais, inclusive para o volume de matérial removido, e com excegao
da dureza. Para obter o comportamento tribologico e aumento da dureza da amostra de 5% foi
alterado o perfil de temperatura dos tratamentos térmicos. As amostras envelhecidas artificialmente
a 220°C durante 8 horas e sem tratamentos térmicos prévios apresentaram uma maior média da
dureza quando comparada a condicdo inicial de 5%. Para tal, o coeficiente de atrito foi de 0,5429,
com certa diferenca significativa para o de 5% (0,2). J4 a média do volume de material removido
para essa condig¢do foi de 1,676mm? contra 0,01mm?* da condi¢do anterior.

No decorrer do ano ainda seria feita uma analise para compositos com 7 e 10%p de reforgo
de SiC.
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